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обработки  древесины ․

  

Для оказания услуг по 

сушке древесины 

погрузка, 

транспортировка и 

разгрузка подлежащей 

сушке необрезной доски в 

сушильную камеру, а 

также её последующая 

погрузка после сушки и 

доставка на 

соответствующее 

производство (Тавушская 

область, община 

Ачаркут) 

осуществляются силами 

и транспортными 

средствами исполнителя. 

После сушки остаточная 

влажность необрезной 
доски на всех участках 

должна составлять не более 

8–10 %. После сушки 
доска не должна утратить 

свой первоначальный 

внешний вид и форму. 
Сушка должна 

осуществляться в 

соответствии с 
действующими нормами и 

требованиями по сушке 
древесины. 
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